LAMINA SINTETICA
SIN MALLA

CATEGORIZACION

Sellado estdatico > LAminas

CaDIGO
LEP - ST

APLICACIONES

Adecuado para empaques con buena
resistencia al agua, gases, dceites y
combustibles. Material de sellado es-

BUMPUSICIUN DEL MATERIAL tfjndur utilizado en compresores, tube-

rias, medidores de gas, transmisiones y
Hecha de fibra de aramida, motores de combustion. Recomendada
fibora mineral e inorgdnica para ambientes que requieren menor
aglutinada con elastémetros contaminacion, ambientes limpios, sa-
sintéticos de NBR. nitarios, alimenticios. Al no tener malla

soporta menos presion y temperatura.

CARACTERISTICAS

temperatura max. = 400°C

0.3 mm (%64”) 0.7 mm (V52”) o1
Espesor 8
> 1.5mm (Ve”)  31mm (%) s
i~ ‘n 50
Tamano 1.5m X 1.5m o
.~ s e 25
PreSIOn maxima 1450 PSi (100 bar) 40 100 160 220 280 340 400
Temp. MAaxima 400°C (752°F) temperatura (°C)
Temp. de operacion 250°C (482°F) / Uso recomendado @

Uso no recomendado soportable

Uso no recomendado
La siguiente informacién aplica para 1/16” de espesor

CARACTERISTICAS VALOR METODO DE PRUEBA
- Densidad 1.60 - 2.00 g/cm® ASTM F 104
Resistencia a traccidon 10 N/mm? min. ASTM 152
Compresibilidad 7% - 15% ASTM F36A
Recuperacion 50% ASTM F36A
Pérdida de ignicion 36% DIN 52911
Sellabilidad contra Nitrogeno 1.00 cm?® min. DIN 3535
L 2
Resistencia a la tension ZGIYjmm” (16h 300C ) mah 225
~30 N/mm? (16h 175C) DIN 52913 /

Aplica para sellado de aceite ASTM ACEITE #3

CARACTERISTICAS VALOR METODO DE PRUEBA
/Aumento de espesor 10% ASTM F 146
Aumento total 10% ASTM F 146 /

*Toda la informacion dada en este documento corresponden a nuestro mejor conocimiento. Sin embargo, teniendo
en cuenta la gran variedad de posibilidades de instalacion y condiciones de funcionamiento recomendamos realizar
pruebas de acuerdo a su aplicacion. Por lo tanto, la informacién aqui suministrada solo puede servir como guia.*
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(506) 2222-0410 Calle 20 Av. 9 Barrio México,
° San José, Costa Rico.

AGENGCIASVIE (506) 2222-5705




